
Вартість випробування масла та целюлозної ізоляції в Лабораторії випробування
матеріалів НІЦ "ЗТЗ-Сервіс"

2022-01-09

  Показник Ціна 1 випробування,грн без ПДВ

1 Колір 100
2 Кислотне число 450
3 Вміст водорозчинних кислот 500
4 Поверхневий натяг 385
5 Число омилення 745
6 Вміст іонолу 620
7 Вміст ароматичних вуглеводнів 620
8 Вміст продуктів старіння (на довжині хвилі 1754-1667 см-1) 620
9 Зняття ІЧ-спектру з розрахунками 1 140
10 Вміст розчинного/нерозчинного в маслі осаду 1 050
11 Коефіцієнт світлопоглинання 180
12 Коефіцієнт заломлення 175
13 Густина 250
14 В’язкість 435
15 В'язкість за мінусової температури 1 000
16 Температура спалаху в закритому тиглі 350

17 Випробування корозійного впливу на пластинку з міді (100 °С, 3
час.) 450

18 Випробування корозійного впливу на пластинку з міді (150 °С, 48
час.) 1 350

19 Вологовміст масла 400
20 Вологоємність масла 830
21 Вміст механічних домішок (клас чистоти) 665
22 Вміст механічних домішок 130
23 Мікроскопний аналіз механічних домішок 735
24 Тангенс дельта 495
25 Питомий об'ємний опір 445
26 Коефіцієнт полярності 130
27 Пробивна напруга 350
28 Хроматографічний аналіз розчинених газів 1 100
29 Вміст фуранових сполук 1 300
30 Стабільність масла проти окислення (за ГОСТ) 10 750
31 Залишковий ресурс масла 5 375
32 Вологовміст целюлозної ізоляції 985
33 Ступінь полімеризації целюлозної ізоляції 6 265
34 Вологовміст сорбентів 825

Ціни наведені у гривнях з урахуванням 20% ПДВ.
Під час замовлення випробування уточніть поточні ціни.

Начальник ЛВМ НІЦ «ЗТЗ-СЕРВІС» Ю.В. Виноградова


